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Souhrn

Cilem studie bylo porovnat spolehlivost adhezivnich systému V. a VI.generace pomoci metody termocyklingu
podle metodiky ISO/TS 11405:2003 (E). K porovnani byly vybrany dva zastupci z kazdé skupiny — z V. generace
materialy Single Bond Adper a Prime&Bond NT a z VI. generace materialy Prompt — L. Pop Adper a Xeno III.
Materialy V. generace byly kombinovany s doporuéenymi leptacimi gely a u vSech adheziv bylo postupovano
striktné podle ndvodu na pouziti. Adhezivni systémy byly kombinovany s materidlem Spectrum TPH. Kazdy adhe-
zivni systém byl testovan na souboru 10 intaktnich tfetich molaru. Vysledky ukézaly znaény rozptyl mezi spoleh-
livosti jednotlivych adheziv bez zavislosti na prislusnosti k jednotlivym generacim, tj.self-etch, nebo konvenéni
total-etch. P#i méfeni mikrostérbiny za pomoci kvantifikace dle ISO/TS 11405:2003 (E) se nejspolehlivéji osvédéil
Prime&Bond NT, ktery mél skore jen 12, poté Xeno III se skére 26. Mezi spolehlivosti Single Bond Adper (skére
37) a Prompt L-Pop Adper (skére 38) nebyl signifikantni rozdil. Vysledky prokazaly, Ze mezi jednotlivymi genera-
cemi dentéalnich adhezivnich systémut neni signifikantni rozdil a zavisi na kvalité jednotlivych preparata, at uz
spadaji mezi samoleptaci nebo konvenéni total-etch generace.
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Comparison of Reliability of Vth and VIth Generation Adhesive Systeme by Thermocycling

Summary: The target of the thestudy was to compare the reliability of adhesive systems of Vth. and VIth gene-
ration by thermocycling according to method ISO/T'S 11405:2003 (E). For comparison there were chosen two repre-
sentatives from each group — from the Vth generation materials Single Bond Adper and Prime&Bond NT and from
the VIth generation materials Prompt-L Pop Adper and Xeno III. The materials of the Vth generation were com-
bined with advised etching gels and by all adhesives the directions for use were strictly followed. Adhesive sys-
tems were combined with material Spectrum TPH. Each adhesive system was tested on 10 samples of intact third
molars. The results showed extensive variability among reliability single adhesives without dependence to gene-
rations, that means self-etch or conventional total-etch. While measuring microleakage according to ISO/TS
11405:2003 (E) was the most reliable Prime&Bond NT, with score 12, than Xeno III with score 26. Between reli-
ability of Single Bond Adper (score 37) and Prompt L-Pop Adper (score 38) there was no significant difference. The
results demonstrated no significant difference between single generations of adhesive systems and proved that
the quality of each product is the most important, whether it belongs to self-etch or conventional total-etch gene-
rations.
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UVOoD HEMA (hydroxyletylmetakrylat) tvoiily mecha-
nickou vazbu ke smear layer, se objevily prepara-
Adhezivni systémy patii ve stomatologii ty, které vyuZivaji postup total-etch (leptani sklo-
v poslednich letech k nejrychleji se vyvijejicim  viny i dentinu). V soucasné dobé proti sobé stoji
produktéim. Po I. generaci adhezivnich systémt, dvé nejpouzivanéjsi techniky — technika, ktera
kdy se zvySeni vazby akrylatovych vypliiovych  pouZiva krok leptani samostatné (V. generace)
materialtt dosahovalo pomoci leptani kyselinou @ samoleptaci preparaty, které leptaji v ramci
fosforeénou [1] a vyplii tim méla vazbu jen na  jednoho kroku pracovniho postupu (VI. genera-
sklovinu, se objevily dalsi, které jiz fesily vazbu  ce). V této studii jsme se zaméfili na srovnani
k dentinu. Po II. generaci, ktera vyuzivala che-  spolehlivosti téchto dvou generaci pomoci termo-
mickou vazbu a III., jejiz preparaty za pomoci cyklingu.
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MATERIALY A METODIKA

Mezi vybrané adhezivni systémy patiily
z V. generace konvenénich total-etch preparatu
Prime&Bond NT (DENTSPLY DeTrey) a Single
Bond Adper (3M ESPE), z VI. generace samolep-
tacich preparatt Xeno III (DENTSPLY DeTrey)
a Prompt L-Pop Adper (3M ESPE). U V. genera-
ce bylo vzdy provadéno leptani doporu¢enym kon-
dicionérem. Adhezivni systémy byly kombinova-
ny se submikronovym hybridnim kompozitem
Spectrum TPH (DENTSPLY DeTrey).

Metodika studie byla striktné dodrZovana
podle ISO/TS 11405:2003 (E). Pro studii byly
vybrany nekariézni tieti molary indikované
k extrakci od jedinct ve véku od 16 do 40 let.
Vzorky byly upraveny a skladovany dle doporuce-
nych postupi: ihned po extrakci peclivé omyty
pod tekouci vodou, veskera krev a tkané odstra-
nény. Poté byly zuby umistény do destilované
vody (ISO 3696) a skladovany v lednicce za teplo-
ty 4 °C po dobu sedmi tydnu. Roztok byl pravidel-
né vymeénovan po péti dnech. Poslednich 12 hodin
pred preparaci byly vzorky skladovany pfti teplo-
té 23+x2 °C. Byla provedena preparace kavity
o praméru 3 mm s miniméalni hloubkou do denti-
nu 1 mm, ve stiedni ¢asti bukalni strany tietich
molaru. Na zacatek preparace byl pouzit maly
diamantovy vrtacek a stény kavity byly dokonce-
ny tvrdokovovym vrtackem s plochym éelem pii
rychlosti p¥iblizné 4000 ot/min s vydatnym chla-
zenim vodou. Pti pouZiti adhezivnich systému
a zhotoveni vyplné se postupovalo piisné dle
doporuéeni vyrobce. Thned po zhotoveni vyplni
byly zuby skladovany po dobu 24 hodin v destilo-
vané vodé v teploté 37 °C. Po této dobé byly vzor-
kim uzavieny vstupy do kofenovych kanalka
pomoci bondovaného nizkoviskozniho kompozitu
X-Flow (DENTSPLY DeTrey). Okluzalni éast
a cely koien zubu byly pokryty vrstvou bezbarvé-
ho laku pro mozné skryté defekty. Termocyklova-
ni bylo provedeno ve Vyzkumném tstavu stoma-
tologie v Praze v souladu s platnymi ISO/TS

11405:2003 (E), typem 2. Vzorky podstoupily 500
cykla ve vodé o teploté 5 °C a 55 °C. Expozice
v kazdé lazni byla 20 vtefin a pfenosovy ¢as byl 5
vteiin. Thned po ukonéeni termocyklingu byly
vzorky namoceny do roztoku gencianové violeti
na dobu 10 minut. Kazda vypln na zubu byla
nasledné dvakrat roziiznuta longitudinilné na
kazdé strané od stiedu vyplné pomoci nizko-otac-
kové diamantové pilky pod vodnim chlazenim.
Byly odeéteny vSechny povrchy fezu — tzn. 4 na
kazdém zubu pomoci desetinasobného zvétseni.
Penetrace barviva se hodnotila podle ISO/TS
11405:2003(E):
e 7adna penetrace = 0
* penetrace do sklovinné ¢asti kavity = 1
® penetrace do dentinu bez probarveni cavum
pulpae = 2
® penetrace do dentinu s probarvenim cavum
pulpae = 3

VYSLEDKY

Vysledky hodnoceni adhezivnich systému
pomoci metody termocyklingu jsou uvedeny
v tabulce 1. Zadny z preparat@ nebyl ohodnocen
stupném 3 — penetrace do dentinu s probarvenim
cavum pulpae. Jako nejspolehlivéjsi preparat se
projevil Prime&Bond NT se skoére 13, dale Xeno
IIT se skoére 27. Mezi preparaty Single Bond
Adper (skére 37) a Prompt L-Pop Adper (skére
38) nebyl shledan signifikantni rozdil.

DISKUSE

Vysledky ukazuji, Ze nelze jednodusSe stanovit
na individualni kvalitu jednotlivych preparata, at
uZz spadaji do jakékoliv generace adhezivnich
systému. K vysledkium je nutné si uvédomit, Ze
prakticky lékai nepracuje v laboratornich pod-
minkach a jakékoliv zjednoduSeni pracovnich

Tab. 1. Vysledky hodnoceni adhezivnich materiali pomoci termocyklingu

Single Bond Adper Prime&Bond NT Xeno IIT Prompt L-Pop Adper
vzorek ¢. hodnoty vzorek ¢. hodnoty vzorek ¢. hodnoty vzorek ¢é. hodnoty
penetrace penetrace penetrace penetrace
1 2212 1 1001 1 1110 1 2111
2 0111 2 0010 2 0001 2 1111
3 1111 3 0000 3 2222 3 0100
4 1010 4 1001 4 0100 4 0000
5 2210 5 0000 5 0111 5 1010
6 1101 6 1100 6 0000 6 2122
7 0100 7 0100 7 1001 7 1111
8 2110 8 0110 8 1111 8 1111
9 1000 9 0100 9 1111 9 1111
10 2221 10 0110 10 0001 10 1222
Celkem 37 13 27 38
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kroku a zkraceni rizikové doby aplikace adheziva
vyznamné poméaha piedchazet moznosti kontami-
nace adhezivniho systému béhem prace. Samolep-
taci preparaty vyznamné zkracuji dobu oSetieni,
snizuji moznost selhani a navic odbouravaji nejri-
zikovéjsi krok — oplachovani vodou po leptani

kyselinou, kdy nejéastéji dochazi ke kontaminaci.

ZAVER

Bylo potvrzeno, Ze prosté rozdéleni adheziv-
nich systému do jednotlivych generaci a tvrzeni,
Ze ta ¢i ona generace je spolehlivéjsi, nema opod-
statnéni. Je tieba se sousttedit vice na individu-
alni kvality jednotlivych preparatu a peclivé
dodrzovani pracovniho postupu.

Prdce vznikla za podpory IGA MZ CR, reg.
¢. projektu NR/8055-3.
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