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Sbornik abstraktQ

Po dvouleté odmlce zapficinéné koronavirovou pandemii se 3. Cervna 2022 na Stomatologické klinice 1. LF UK a VFN uskutecnil 14. ro¢nik
Dne vyzkumnych praci. Tato akce je tradi¢ni prileZitosti k setkani védecky aktivnich klinickych pracovnikd a zaroven dava pregradualnim
i postgradualnim studentdm moznost pFednést vysledky svych prvotnich vyzkumnych praci.

Uvodniho slova se ujala prof. MUDr. Jana Duskova, DrSc., MBA, a po pFispévku dr. Kapitana, $éfredaktora ¢asopisu Ceska stomatologie
a praktické zubni |ékafstvi, nasledoval odborny program. Do néj bylo zafazeno celkem 12 kratkych prednasek, jejichz abstrakty jsou
publikovany nize. Po kazdé z prednasek nasledovala bohaté diskuse, ktera se o prestavkach mezi jednotlivymi bloky programu presunula
i do kulodrU. | pres letosni absenci moravskych stomatologickych klinik bylo zfejmé, Ze védecka ¢innost v eské stomatologii béhem

pandemie neustala a poradatelé jsou odhodlani pokracovat v tradici Dnd vyzkumnych praci i v nasledujicim roce.

MDDr. Antonin Tichy, Ph.D.
Ing. Radka Vrbova, Ph.D.
Stomatologicka klinika 1. LF UK a VFN Praha

UVOLNOVANI BISFENOLU A Z DENTALNICH MATERIALU

Tichy A.", Simkova M.2 3, Duskova M.2, Bradna P.'

'Stomatologicka klinika, Univerzita Karlova, 1. |ékafska fakulta, a VSeobecna fakultni nemocnice v Praze

2Endokrinologicky Ustav, Praha

3(Jstav chemie pFirodnich latek, Fakulta potravinafské a biochemické technologie, Vysoka $kola chemicko-technologicka v Praze

Uvod a cil: Bisfenol A (BPA) je vyznamny endokrinni disruptor, ktery
se mUZe uvolfiovat i z nékterych dentdlnich polymernich materiald.
Cilem této in vitro studie bylo popsat eluci BPA z nékolika typd téchto
materialll a zhodnotit moZna rizika souvisejici s jejich pouzitim.
Metodika: Testované vyplriové materidly zahrnovaly dva kompozi-
ty (RBC) s monomery na bazi BPA, dva ,BPA-free” RBC a dva hybridni
skloionomerni cementy (GIC). Dale byly testovany dentalni polykar-
bonaty (PC) zahrnuijici prefabrikované korunky a jejich repliky zhoto-
vené frézovanim a 3D tiskem, které Ize vyuZit jako provizorni korunky
¢i dlahy. ZkuSebni téliska byla ponofena do umélé sliny (US) simulujici
podminky v Ustni dutiné a do metanolu (MeOH) predstavujiciho nej-
horsi scéndr eluce BPA. Vyluhy byly odebirany v nékolika ¢asovych in-
tervalech (RBC a GIC aZ 260 dni, PC aZ tfi mésice) a analyzovany pomo-
ci ultradicinné kapalinové chromatografie s tandemovou hmotnostni
spektrometrii. NaméFené koncentrace BPA byly vztazeny k hmotnos-
ti télisek a vyjadreny v nanogramech BPA na gram materialu.

Vysledky: BPA se vice uvolfioval do MeOH neZ do US. Za prv-
ni den se nejméné BPA uvolnilo z ,BPA-free” RBC (US < 1 ng/g,
MeOH 1-2,5 ng/g), nasledovaly GIC (US 2-3 ng/g, MeOH 2-10 ng/g)
a RBC s monomery na bazi BPA (US 2,5-8 ng/g, MeOH 9-25 ng/g).
Radové vys&i mnozstvi BPA byla naméFena u PC (US 66-7103 ng/g,
MeOH 7301-32221 ng/g). Po prvnim dni se uvolfiovani vyznamné
zpomalilo a az na vyjimky klesalo po celou dobu sledovani.

Zaveér: BPA se prekvapivé uvolnoval i z ,BPA-free” RBC a GIC,
byt ve velmi malych mnoZstvich. Podle soucasnych limitQ
(4 pg BPA/kg télesné vahy/den) je pouziti testovanych vyplfiovych
materiald bezpecné, ndhrady &i dlahy z PC vS8ak mohou byt vy-
znamnym zdrojem BPA.

Tato prace byla podporena Univerzitou Karlovou
(granty GAUK 379421 a PROGRES Q29/1LF) a Ministerstvem
zdravotnictvi Ceské republiky (RVO 00023761-IE).

NANOCASTICE UVOLNOVANE PRI OPRACOVANI
KOMPOZITNICH MATERIALU A JEJICH VLIV NA MARKERY

OXIDACNIHO STRESU V PLAZME

Roubickova A.", Bradna P.", Klusackova P.? Lischkova L., Kolesnikova V.? Vickova S.?, Pelclova D.?,
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Uvod a cil: Pfi mechanickém opracovani kompozitnich materi-
I v zubni ordinaci dochazi k uvolfiovani respirabilniho kompozit-

niho prachu obsahujiciho ¢astice o velikosti <100 nm. Tyto nano-
Castice pronikajici az do alveold mohou svoji vysokou reaktivitou
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vyvolat oxidacni stres prostfednictvim reaktivnich forem kysliku
(ROS) napadenim struktury lipidQ, proteind a nukleovych kyselin
bunék. Cilem pilotni faze nasi studie bylo pomoci vybranych mar-
ker(l oxida¢niho stresu zjistit zatizeni organismu expozici nanocas-
ticemi vznikajicimi pfi brouseni dentdlniho nanokompozitniho vypl-
nového materialu.

Metodika: Studie se zUcastnilo celkem 24 zdravych Zen (29-50 let),
které byly rozdéleny do Ctyr skupin po Sesti. Kazda Ucastnice studie
obrusovala hrubym diamantovanym brouskem za vysokych otacek
(100 000 ot/min) bez chlazeni po dobu deseti minut télisko vysky
10 mm a prdméru 8 mm z vypliového nanokompozitu (Filtek Ulti-
mate, 3M-ESPE). Experiment probihal v prostfedi modelové ordina-
ce o objemu 135 m?3. Méfeni mnoZstvi uvolnénych nanocastic bylo
provedeno pomoci pristroje PENS (Personal Nanoparticle Sampler),
ktery umoZzriuje separovat a detekovat nanocastice ve vdechované
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z6né. Celkova doba expozice prasnému prostredi byla pro kazdou
skupinu 70 min. Pfed a po skonceni experimentu byla odebrana
krev a spektrofotometricky stanovena metodikou TBARs a FRAP mi-
ra oxidacniho stresu organismu po expozici nanocasticim.
Vysledky: Po brouseni doslo ke tficetindsobnému néardstu poctu
nanocastic v experimentalnim prostfedi. Hodnoty TBARs, které
charakterizuji rozsah oxidace lipidd buné&&nych membran, byly po
expozici nanocasticim mirng, av3ak statisticky nevyznamné nizsi.
Statisticky vyznamny nebyl rovnéz pokles antioxidacnich schopnos-
ti plazmy po expozici, stanoveny metodikou FRAP.

Zaveér: Dosavadni vysledky studie nenaznacuji vyznamny vliv vde-
chovanych nanocastic uvolfiovanych pfi opracovani kompozitnich
materiall brousenim na sledované markery oxidacniho stresu a to
za extrémnich podminek, kdy neni pouzivano chlazeni a odsavani.
Financné podporeno projektem PROGRES Q29/1.LF.

VYVOJ] MUSKULOSKELETALNICH PORUCH U STUDENTU
ZUBNIHO LEKARSTVi V PRUBEHU STUDIA

Kapitan M.", Machac S.>3, Hodacova L., Cermakova E.5, Schmidt J.", Pilbauerova N."
'Stomatologicka klinika, Univerzita Karlova, Lékarska fakulta v Hradci Kralové, a Fakultni nemocnice Hradec Kralové
2Klinika rehabilitace a télovychovného lIékarstvi, Univerzita Karlova, 2. 1ékafska fakulta, a Fakultni nemocnice Motol, Praha

3Institut sportovniho Iékarstvi, Praha

“Ustav preventivniho lékafstvi, Univerzita Karlova, Lékafska fakulta v Hradci Krélové
*Ustav lékarské biofyziky, Univerzita Karlova, Lékarska fakulta v Hradci Kralové

Uvod a cil: Muskuloskeltalni poruchy (MSDs) pfedstavuiji vyznam-
nou zdravotni z&téZ pro velkou ¢ast zubnich lékard. K jejich vysky-
tu dochazi jiz béhem studia zubniho lékafstvi. Cilem této prace
bylo zjistit informace o vyvoji muskuloskeletalnich poruch v pri-
béhu studia zubniho Iékafstvi a analyzovat vliv vybranych faktor(
na jejich vyskyt a rozvoj.

Metodika: Studenti zubniho lékafstvi vyplnili pfi nastupu ke stu-
diu anonymni dotaznik zaméFreny na vyskyt MSDs a predpokla-
danych faktortd je ovliviiujicich. Stejny dotaznik studenti vyplnili
v poloviné studia a na jeho konci. Ze studie byli vylouceni studenti
s nestandardnim prdbé&hem studia.

Vysledky: Do studie vstoupilo celkem 100 student( zubniho Ié-
karstvi, sledovani dokoncilo 73 z nich. V prdbéhu studia zubniho
|ékarstvi doslo ke statisticky vyznamnému narlstu vyskytu MSDs
z 30,1 % na zacatku studia na 45,2 % na konci studia. Nejcastéj-

Simi oblastmi obtizi byly krcni patef a bederni patef. BEéhem stu-
dia doslo ke statisticky vyznamnému narustu vyskytu bolesti kréni
patere a rukou/zapésti. Méné neZ polovina studentd méla na za-
¢atku studia povédomi o ¢astém vyskytu MSDs u zubnich Iékara.
Provozovani zavodniho sportu bylo statisticky vyznamné spojeno
s vy$sim vyskytem MSDs na konci studia a také s vy3$Sim rizikem
vzniku novych MSDs v prabéhu studia. Dale byla zjisténa statis-
ticky vyznamna souvislost véku s vySSim vyskytem MSDs. Ostatni
sledované faktory nemély statisticky vyznamny vliv na vyskyt ani
rozvoj MSDs.

Zavér: Béhem studia zubniho lékarstvi doslo ke vzniku a rozvoji
MSDs. Na konci studia trpéla MSDs témér polovina student(. Nej-
CastéjSimi oblastmi obtizi byla kréni a bederni patef. V&k a pro-
vozovani zavodniho sportu jsou rizikovym faktorem pro vyskyt
a vznik novych MSDs u studenttd zubniho lékafstvi.

PECE DENTALNI HYGIENISTKY O PACIENTA SE SNIMACIM

ORTODONTICKYM APARATEM

Cuckova T.', Kotova M., MaliSova L.2, Vrbova 1.2

'Stomatologicka klinika, Univerzita Karlova, 3. Iékafska fakulta, a Fakultni nemocnice Kralovské Vinohrady, Praha
2Ustav mikrobiologie, Univerzita Karlova, 3. 1ékarska fakulta, Fakultni nemocnice Kralovské Vinohrady, a Statni zdravotni Ustav, Praha

Uvod: Snimaci ortodontické aparaty jsou kolonizovany mikroorga-
nismy z Ustni dutiny i vnéjsiho prostfedi a modifikuji sloZeni bakte-
rialniho osidleni v Ustni dutiné. Pro UspéSnou ortodontickou tera-
pii a udrzeni optiméalniho Ustniho zdravi je dlleZité vénovat zvyse-
nou pozornost péci o snimaci aparéat a najit nejefektivnéjsi zptsob

pro redukci bakterii. Vzhledem k rostouci poptavce po produktech
z prirodnich zdrojl byly zvoleny tfi pfirodni extrakty pro otestovani
mikrobialni citlivosti.

Cile: Identifikovat ¢ast mikroorganismd, které se vyskytuje na sni-
macich ortodontickych aparatech. Ziskat Cisté bakterialni kolonie



