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Némecko), 2. skupina - tvrdokovova fréza povrchové upravena nit-
ridem titanu, docisténi jemnou finyrkou, v mikromotoru p¥i 30 000
ot/min (NTI-Kahla GmbH, Kahla, Némecko), 3. skupina - vlakny vy-
ztuzeny kompozitni vrtak (Stainbuster, Abrasive Technology Inc,
Lewis Center, Ohio, USA), mikromotor pfi 10 000 ot/min, 4. skupi-
na - zirkoniova fréza, docisténi vliakny vyztuzenou kompozitni fré-
zou (DSI, Dental Solutions Israel, Ashdod, Israel), mikromotor pfi
15 000-20 000 ot/min. Zbylych 15 intaktnich premolérd tvorilo
kontrolni skupinu. Povrch skloviny byl kvantitativné zhodnocen
u deseti vzork( z kazdé skupiny pomoci mikroskopu atomarnich
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sil, kvalitativné byl zhodnocen u péti vzorkl z kazdé skupiny pomo-
ci elektronového mikroskopu. Doba opracovani kazdym nastrojem
byla mérena v sekundach.

Vysledky: Zuby opracované nastrojem Stainbuster vykazuji nej-
hladsi povrch skloviny ve vSech parametrech (stfedni hodnoty drs-
nosti Ra a Rq a hloubka drsnosti Rt) kvantitativniho mérent, stejné
jako podle ¢ty stupn indexu EDI.

Zavér: Pri odstranovani zbytk( adheziva néstrojem Stainbuster
jsme dosahli nejlepsich vysledkl ze vSech porovnavanych nastro-
j0, av3ak prace s nim trvala nejdel3i dobu.

VYUZITI MIKRO-CT V ZUBNIM LEKARSTVI
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Uvod: Mikro-CT je preklinicka zobrazovaci metoda, kterd umoZfiu-
je vizualizovat a analyzovat strukturu zkoumanych vzorkd. Mezi jeji
hlavni prednosti patfi moznost 3D hodnoceni, nedestruktivita a ¢a-
sova efektivita. TytéZ vzorky mohou byt nasledné podrobeny dalsi-
mu zkoumani (napf. histologické vySetfeni, mechanické testovani).
Ziskana mikro-CT data mohou byt dale vyuZivana (napf. matema-
tické modelace, 3D tisk). Vyznamnou limitaci metody je omezena
velikost vzorku (vétsinou do nékolika centimetr(), ktera predurcu-
je jeji ex-vivo aplikaci. Dostupnost mikro-CT pfistroj(i je v Ceské re-
publice stale pomérné nizka.

V ramci zubniho |ékafFstvi je mikro-CT s vyhodou vyuzitelné napfi-
klad pfi ex-vivo hodnoceni: anatomie zubU (napf. anatomie kore-

novych kanalkd); priciny selhani endodontického oSetfeni zubu ve-
douci k jeho extrakci (napf. neoSetfené kanalky, perforace, frag-
menty nastrojd, vertikalni fraktury); struktury defektu pfi zevni re-
sorpci; vnitfni struktury vypliiovych materiald (zejména vnitini po-
rozita); struktury biomateriald pouzivanych k augmentaci kostni
tkané; struktury augmentované oblasti pfed planovanou implanta-
ci (pomér augmentatu a novotvorené kosti a jejich spojeni); struk-
tury resekovanych hlavic temporomandibularniho kloubu a hod-
nocenf jejich degenerativnich zmén.

Cilem prehledového sdéleni je stru¢né uvést a ilustrovat na
vybranych pfikladech moznosti mikro-CT zobrazovani v zubnim
[ékarFstvi.

PRIPRAVA TKANOVYCH PREPARATU PRO HODNOCEN{
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Uvod: Vyzkum v oblasti nové vyvijenych biomateriald uréenych pro
tkanovou regeneraci ¢i nahradu tkanf se soustreduje na optimalizaci
jejich vlastnosti. DlleZité jsou nejenom chemické ¢i fyzikalné-mecha-
nické vlastnosti, ale i struktura biomaterialQ, a predevsim jejich bio-
logické vlastnosti. V zavérecné fazi vyvoje biomateriall se proto ne-
Ize obejit bez hodnoceniinterakce biomateriall s Zivym organismem
prostFednictvim in vivo experimentl s naslednou histologickou ana-
lyzou. Tento pfispévek priblizuje postup pripravy nedekalcifikova-
nych tkanovych preparatl (vybrust), at jiz kostni tkdné s implanto-
vanym biomateridlem, pfevazné na bézi kovl a jejich slitin, & jiného
typu biologického materidlu, jakym je napfiklad tvrda zubni tkan pro
pozorovani v prochazejicim svétle optického mikroskopu.

Metodika zpracovani: Typickym prikladem je metodika zpracova-
ni kostnich tkani s implantaty, ktera spociva v zafixovani vyjmutych
blockd kostnich tkani roztokem na bazi formaldehydu, v odvodné-
ni tkani vzestupnou koncentra¢ni Fadou alkoholl (70%, 80%, 96%
a 100% etanol) a v prosyceni a finalnim zaliti tkafiovych blockl do
média na bazi monomerniho metylmetakrylatu. Po ukonéeni poly-

merace zalévaciho média je ziskany blocek postupné roziezavan
na platky o tloustce asi 250 pm s vyuzitim pomalubézné labora-
torni pily opatfené diamantovanym feznym kotoucem a lepen na
nosna sklicka z polymetylmetakrylatu. Tenké preparaty jsou ziska-
vany postupnym zbruSovanim a naslednym leSténim preparatu na
tlouStku priblizné 50 pm, vhodnou pro pozorovani v optickém mik-
roskopu s prochazejicim svétlem. Findlnim krokem je barveni pre-
paratd, vyuzivano je napf. barveni toluidinovou modfi. Z kazdého
kostniho blocku Ize takto pfipravit nékolik preparatl v zavislosti na
pozadavcich hodnoceni daného biomateriald.

Nasledna histologickd analyza se prevazné zabyva posuzovanim
procesu hojeni projevujicim se tvorbou vazivového a kosténého
svalku na rozhrani s implantovanym materialem a pfitomnosti za-
nétlivé odezvy a makrofagd ¢i bunécnych granulomd v okoli bio-
materiall v zavislosti na dobé trvani experimentu.

PFispévek vznikl za podpory programu Cooperatio 207030
Dental Medicine/LF1.



