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Sbornik abstraktQ

Po dvouleté odmlce zapficinéné koronavirovou pandemii se 3. Cervna 2022 na Stomatologické klinice 1. LF UK a VFN uskutecnil 14. ro¢nik
Dne vyzkumnych praci. Tato akce je tradi¢ni prileZitosti k setkani védecky aktivnich klinickych pracovnikd a zaroven dava pregradualnim
i postgradualnim studentdm moznost pFednést vysledky svych prvotnich vyzkumnych praci.

Uvodniho slova se ujala prof. MUDr. Jana Duskova, DrSc., MBA, a po pFispévku dr. Kapitana, $éfredaktora ¢asopisu Ceska stomatologie
a praktické zubni |ékafstvi, nasledoval odborny program. Do néj bylo zafazeno celkem 12 kratkych prednasek, jejichz abstrakty jsou
publikovany nize. Po kazdé z prednasek nasledovala bohaté diskuse, ktera se o prestavkach mezi jednotlivymi bloky programu presunula
i do kulodrU. | pres letosni absenci moravskych stomatologickych klinik bylo zfejmé, Ze védecka ¢innost v eské stomatologii béhem

pandemie neustala a poradatelé jsou odhodlani pokracovat v tradici Dnd vyzkumnych praci i v nasledujicim roce.

MDDr. Antonin Tichy, Ph.D.
Ing. Radka Vrbova, Ph.D.
Stomatologicka klinika 1. LF UK a VFN Praha

UVOLNOVANI BISFENOLU A Z DENTALNICH MATERIALU
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Uvod a cil: Bisfenol A (BPA) je vyznamny endokrinni disruptor, ktery
se mUZe uvolfiovat i z nékterych dentdlnich polymernich materiald.
Cilem této in vitro studie bylo popsat eluci BPA z nékolika typd téchto
materialll a zhodnotit moZna rizika souvisejici s jejich pouzitim.
Metodika: Testované vyplriové materidly zahrnovaly dva kompozi-
ty (RBC) s monomery na bazi BPA, dva ,BPA-free” RBC a dva hybridni
skloionomerni cementy (GIC). Dale byly testovany dentalni polykar-
bonaty (PC) zahrnuijici prefabrikované korunky a jejich repliky zhoto-
vené frézovanim a 3D tiskem, které Ize vyuZit jako provizorni korunky
¢i dlahy. ZkuSebni téliska byla ponofena do umélé sliny (US) simulujici
podminky v Ustni dutiné a do metanolu (MeOH) predstavujiciho nej-
horsi scéndr eluce BPA. Vyluhy byly odebirany v nékolika ¢asovych in-
tervalech (RBC a GIC aZ 260 dni, PC aZ tfi mésice) a analyzovany pomo-
ci ultradicinné kapalinové chromatografie s tandemovou hmotnostni
spektrometrii. NaméFené koncentrace BPA byly vztazeny k hmotnos-
ti télisek a vyjadreny v nanogramech BPA na gram materialu.

Vysledky: BPA se vice uvolfioval do MeOH neZ do US. Za prv-
ni den se nejméné BPA uvolnilo z ,BPA-free” RBC (US < 1 ng/g,
MeOH 1-2,5 ng/g), nasledovaly GIC (US 2-3 ng/g, MeOH 2-10 ng/g)
a RBC s monomery na bazi BPA (US 2,5-8 ng/g, MeOH 9-25 ng/g).
Radové vys&i mnozstvi BPA byla naméFena u PC (US 66-7103 ng/g,
MeOH 7301-32221 ng/g). Po prvnim dni se uvolfiovani vyznamné
zpomalilo a az na vyjimky klesalo po celou dobu sledovani.

Zaveér: BPA se prekvapivé uvolnoval i z ,BPA-free” RBC a GIC,
byt ve velmi malych mnoZstvich. Podle soucasnych limitQ
(4 pg BPA/kg télesné vahy/den) je pouziti testovanych vyplfiovych
materiald bezpecné, ndhrady &i dlahy z PC vS8ak mohou byt vy-
znamnym zdrojem BPA.

Tato prace byla podporena Univerzitou Karlovou
(granty GAUK 379421 a PROGRES Q29/1LF) a Ministerstvem
zdravotnictvi Ceské republiky (RVO 00023761-IE).

NANOCASTICE UVOLNOVANE PRI OPRACOVANI
KOMPOZITNICH MATERIALU A JEJICH VLIV NA MARKERY
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Uvod a cil: Pfi mechanickém opracovani kompozitnich materi-
I v zubni ordinaci dochazi k uvolfiovani respirabilniho kompozit-

niho prachu obsahujiciho ¢astice o velikosti <100 nm. Tyto nano-
Castice pronikajici az do alveold mohou svoji vysokou reaktivitou



